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Mit System verlegen

Die Systemlésung zur Renovierung
kritischer Untergrinde
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Kritische Untergrinde — Beispiele aus der Praxis

Gerissene Estriche;

ein kraftschllssiges Schlie-
Ben der Risse mit Harzen
ist je nach Rissverlauf oft-
mals sehr schwierig und
aufwendig.

Mischuntergriinde mit
unterschiedlichen Eigen-
schaften und Ausdeh-
nungsverhalten, mit Rissen
und Héhenversatzen;
hohes Spannungspotential
und Rissgefahr insbeson-
dere in den Grenzberei-
chen.

Estrich-Flickstellen,

z.B. in TurUbergangen

oder bei Raumerweiterung
nach Entfernen einer Trenn-
wand; hohe Rissgefahr,
,normalerweise” Verhar-
zung der Flick-Nahtstellen
notwendig.

Trockenestrich- und
Holzbodenkonstruktionen,
schwingungsgefahrdet.

Das PCI-Sondersystem — zur Renovierung kritischer Untergrinde

Der im Bauwesen inzwischen bedeutendste und weiter wach-
sende Bereich Sanierung/Renovierung beinhaltet fir alle Be-
teiligten viele anspruchsvolle Herausforderungen. Es missen
maBgeschneiderte Ldsungen gefunden werden, die funktio-
nieren und schnell sowie wirtschaftlich zu realisieren sind. Fur
die Boden-Renovierung von und auf kritischen Untergriinden
bietet PCI eine sichere Losung, die diesen Anforderungen
vollauf gerecht wird:

Mit dem perfekt aufeinander abgestimmten PCI-Sonder-
system, bestehend aus den speziellen PCl Armiermatten
GFM und GFS und der faserarmierten Bodenausgleichsmasse
PCI HSP 34 I&sst sich
m auf Estrichen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen,
= auf rissgefahrdeten Untergriinden,
m auf Mischuntergriinden,
m auf schwingungsgefahrdeten Untergriinden

(z. B. Holzdielenkonstruktionen)
ganz unproblematisch ein Verbundausgleich herstellen.

Vorteile

Zum einen werden durch die hohen Zugfestigkeiten dieser
Systemlésung Risse bzw. zu erwartende Risse bis 3 mm
Rissbreite — zusétzlich mit PCl Armiermatte GFS sogar bis

5 mm — ,Uberbrickt” bzw. ,neutralisiert”. Zum anderen wer-
den gleichzeitig tadellose, ebene und rissfreie Untergrinde
fur die Verlegung von Bodenbeldgen und Parkett geschaffen.
Damit entfallt das — sehr aufwandige — kraftschllssige Schlie-
Ben von Rissen mit Reaktionsharzen oder gar der Ausbau der
geschadigten Estriche. Auch rissgefahrdete Untergriinde und
Mischuntergriinde mussen nicht unbedingt ,mehrlagig®, z. B.
mit Entkopplungsmatten saniert oder neu aufgebaut werden.

Im Unterschied zu Entkopplungsmatten kann diese System-
I6sung nicht nur Risse ,Uberbriicken” und Spannungen

,in sich” verteilen, sondern hat zusatzlich noch eine stabili-
sierende Wirkung auf den vorgeschadigten Untergrund.
(Der Verbundausgleich hat jedoch keinen verstarkenden
Einfluss auf die Statik der Bauteile!)

Das PCI-Sondersystem zur Renovierung
kritischer Untergriinde

Eine sichere, genial einfache Lésung mit vielen Vorteilen:
m Einfacher Einbau.

® Schneller Baufortschritt.

u Vielféltige Einsatzmdglichkeiten.
u Hohe Anwendungssicherheit.

u Geringe Aufbauhdhe (ab 5 mm).
u Wirtschaftliche L6sung.

Durchbiegung in mm bis zum Bruch der Prifstreifen bei einer Schichtdicke
von 10 mm (modifizierte grafische Darstellung aus dem Untersuchungsbericht
der TU Mlnchen).
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Das bei der Biegeprifung
aufgenommene Bild
beweist eindrucksvoll,
welchen extremen Kréaften
eine an sich starre und
harte Bodenausgleichs-
masse PCI HSP 34

. widersteht, wenn sie mit
PCI Armiermatte GFM

+ GFS im System ver-
stérkt ist.

Zur Ermittlung der Leistungsfahigkeit dieser Systemldsung hat
das Materialprifungsamt fUr das Bauwesen der Technischen
Universitat Mudnchen die Durchbiegung bzw. Durchbiegungs-
fahigkeit von 10 mm starken Priifstreifen des Systems gepruift.
Die Grafik unten links zeigt anschaulich, wie hoch die
Durchbiegung der Prifstreifen in mm ist, bis es zum Bruch
des PrUfstreifens einer (bereits sehr guten!) faserarmierten
PCI-Bodenausgleichsmasse PCl HSP 34 ohne PCI Armier-
matten sowie im System mit PCI Armiermatte GFM und mit
PCI Armiermatte GFM + GFS kommt. Die ,Widerstandsfahig-
keit* erfahrt durch die PCI Armiermatten eine enorme,
vielfache Steigerung.

Aus diesen Versuchen lasst sich auf die hohe Anwendungs-
sicherheit dieser Systemldsung bei der ,Uberbriickung® von
Rissen und der ,Neutralisierung” von auftretenden Spannun-
gen im Untergrund schlieBen.

Praxistipp:

’ Der besondere Clou der PCl Armiermatte GFM:
Das spezielle Bindemittel, welches die alkaliresis-
tenten Glasfasern der PCI Armiermatte GFM im
Lieferzustand in Mattenform zusammenhalt, 16st
sich bei Kontakt mit der frischen geeigneten PCI-
Bodenausgleichsmasse ohne stérende Wirkung
auf. Die Armierungsfasern verbleiben hoch
konzentriert — und flachig in allen waagerechten
Richtungen wirkend — im unteren Grenzflachen-
bereich und kénnen von der PCl-Bodenaus-
gleichsmasse vollstandig umhillt werden.



Einlegen von

PCI Armiermatte GFS
in die frische Vor-
spachtelung.

Eingelegte

PCI Armiermatte GFS
nach dem Abziehen
der Trégerfolie.

Untergriinde/Untergrundvorbehandlung

Die Systemldsung kann auf allen Untergrundarten eingesetzt
werden, fUr die auch die verwendete PCl-Bodenausgleichs-
masse geeignet ist (siehe Seite 7). Die Untergrundvorbehand-
lung erstreckt sich auf die Ublichen MaBnahmen, wie sie bei
jedem ,normalen” Bodenausgleich erforderlich sind. Die Unter-
grinde mussen fest, sauber, tragfahig und trocken sein. Lose,
nicht fest haftende Teile sowie haftungsmindernde Schichten
(Ole, Wachs etc.) sind zu entfernen.

Vorhandene Belagskleberreste sind sorgfaltig abzuschleifen.
Konstruktiv angeordnete Bauwerksfugen und Bewegungs-
fugen missen selbstversténdlich bis in den Oberbelag Uber-
nommen werden.

Aber: Vorhandene Risse miissen nicht kraftschllssig
geschlossen werden.

Grundierung

Die Grundierung erfolgt in der Regel mit Universal-Vorstrich PCI
VG 2 unter Beachtung der Verarbeitungshinweise im Techni-
schen Merkblatt.

Verarbeitungsschritte — so einfach geht’s:

Zuschneiden der
PCI Armiermatte GFM
mit einer Schere.

Auslegen bzw.
Ausrollen der PCI
Armiermatte GFM

auf dem mit PCI VG 2

Verlegung der PCl Armiermatten

Hinweis: Bei Untergrinden mit Rissbreiten tber 3 mm und
héheren zu erwartenden Bewegungen ist zusétzlich als
ersten Schritt die PCl Armiermatte GFS Uber den Rissen des
vorbereiteten grundierten Untergrundes zu verlegen und an-
schlieBend darUber die passend zugeschnittene PCI Armier-
matte GFM vollflachig auszulegen.

PCI Armiermatte GFM

PCI Armiermatte GFM entsprechend den Raumabmessungen
bzw. der auszugleichenden Flache zuschneiden und auf den
vorbereiteten, grundierten und abgetrockneten Untergrund
ca. 1 cm Uberlappend auslegen. AnschlieBend die faser-
armierte Bodenausgleichsmasse PCI HSP 34 auforingen.

PCI Armiermatte GFS (wenn erforderlich):

Die Glasfaserstrange der PCI Armiermatte GFS missen quer
zum Riss verlegt werden! PCI Armiermatte GFS nicht tber-
lappend, sondern eng aneinander sto3end verlegen. Darauf
achten, dass der Abstand der aneinander ,grenzenden® Faser-
strdnge in etwa dem Abstand entspricht, mit dem die Faser-
strdnge auf der Matte fixiert sind. Die Mindestbreite bei der

grundierten Untergrund.

Voliflachig ausgelegte
PCI Armiermatten GFM
auf dem zu renovieren-
den Untergrund.

AusgieBen der PCI-
Bodenausgleichs-
masse; Mindest-
schichtdicke 5 mm.

Verlegung muss 60 cm, dabei mindestens 30 cm beidseits
des Risses betragen. PCI Armiermatte GFS in der bendtigten
Breite abschneiden. Den grundierten und abgetrockneten
Untergrund entlang des Rissverlaufs im Bereich der zu ver-
legenden PCI Armiermatte GFS mit Standfester Spachtel-
masse leicht PCI STL 39 oder faserarmierter PCl-Bodenaus-
gleichsmasse PCI HSP 34 dunn vorspachteln. PCl Armiermatte
GFS mit der Folienseite nach oben in die frische Vorspach-
telung einlegen und flachig andrticken. Die Tragerfolie nach
kurzer Wirkzeit zur Anhaftung der Faserstrange in der Vor-
spachtelung abziehen. Am Anfang des Abziehvorgangs die
Faserstrange kurz gegenhalten.

Bei Vorspachtelung mit PCI STL 39 nach erfolgter Trocknung
auf die eingebetteten PCI Armiermatten GFS eine Zwischen-
grundierung mit PCI VG 2 aufbringen und trocknen lassen.
Danach PCI Armiermatte GFM vollfiachig darlber auslegen.

Bei Vorspachtelung mit PClI HSP 34 die PCI Armiermatten GFM
Uber die in der noch frischen Vorspachtelung eingebetteten
PCI Armiermatten GFS vollflachig auslegen. AnschlieBend PCI
HSP 34 frisch in frisch als Bodenausgleichsmasse aufbringen.

Verteilung der PCI-
Bodenausgleichs-
masse mit einer
Glattkelle (keine
Rakel verwenden!).

Entliiftung der PCI-
Bodenausgleichs-
masse mit einer
geeigneten Stachel-
walze.

Bodenausgleich

Faserarmierte, leicht verlaufende PCl-Bodenausgleichsmasse
PCI HSP 34 gemaB Technischem Merkblatt anmischen und in
mindestens 5 mm Schichtdicke auf der vorbereiteten, grun-

dierten Flache und den darauf verlegten PCI Armiermatten
ausgieBen. Mit einer Glattkelle bzw. einem Glattschwert (keine
Rakel verwendenl) verteilen und mit Stachelwalze sorgféltig
entltften.

Anwendungstipp:

Beim Einbau von selbst verlaufenden Bodenaus-
gleichsmassen wird der selbstklebende Rand-
dammstreifen PCI Pecitape Silent am Boden/
Wand-Anschluss bendtigt. Dieser dient zur Ver-
meidung von Schallbriicken und gewahrleistet
den erforderlichen Bewegungsspielraum im
Rahmen des Systemaufbaus.




Systemaufbau und Systemkomponenten auf einen Blick:

Aufbauschema ,Risstiberbriickender Verbundausgleich mit
PCI Armiermatte GFM + GFS und PCl-Bodenausgleichsmasse“

PCI-Bodenausgleichsmasse

PCI-Grundierung

PCI Armiermatte GFS

PCI Armiermatte GFM

2 30cm | 30cm

Mineralischer Estrich

PCIl Armiermatte GFM

Anwendungsbereich
B Zur Verstarkung und Erhéhung der Zugfestig-
keit von geeigneten zementéren PCI-Boden-
ausgleichsmassen flr einen Verbundausgleich
in Schichtdicken ab 5 mm
— auf Untergriinden mit vorhandenen Rissen
und Scheinfugen
— auf rissgeféhrdeten Untergriinden
und Mischuntergriinden
— auf leicht schwingenden bzw. schwingungs-
gefahrdeten Untergriinden (z. B. Holzdielen-
konstruktionen).
= Auf Untergriinden mit Rissen bis ca. 3 mm
Rissbreite und bei geringen zu erwartenden
Bewegungen.

PCIl Armiermatte GFS

Anwendungsbereich
= Zur Verstérkung und Erhéhung der Zugfestig-
keit von geeigneten zementéren PCl-Boden-
ausgleichsmassen flr einen Verbundausgleich
in Schichtdicken ab 5 mm
— auf Untergrinden mit vorhandenen Rissen
und Scheinfugen
— auf rissgeféhrdeten Untergriinden
und Mischuntergriinden
— auf leicht schwingenden bzw. schwingungs-
gefahrdeten Untergriinden (z. B. Holzdielen-
konstruktionen).
® Zusatzlich zur PCI Armiermatte GFM im
Bereich von Rissen bei Rissweiten bis 5 mm
und bei héheren zu erwartenden Bewegungen.

Risse PCI-Vorspachtelung

Materialbasis

Glasfasern, alkaliresistent; einzelne Fasern als
Wirrgelege durch Spezialbindemittel (I6sbar)
miteinander in Mattenform verbunden.

Eigenschaften

u Alkaliresistent; die Glasfasern weisen sowohl in
alkalischen wie in sauren Medien eine dauerhafte
Besténdigkeit auf.

u Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizitatsmodul
zur wirksamen Erhdéhung der Zug- und Biegezug-
festigkeit von geeigneten PCI-Bodenausgleichs-
massen.

u Geringe Aufbauhdhe des Systems mit geeigneten
PCI-Bodenausgleichsmassen ab 5 mm.

Materialbasis

Glasfasern, alkaliresistent; Glasfaserstrange,
parallel verlaufend; mit feinem Haftfadengitter
und auf abziehbarer Folie fixiert.

Eigenschaften

u Alkaliresistent; die Glasfasern weisen sowohl in
alkalischen wie in sauren Medien eine dauerhafte
Besténdigkeit auf.

B Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizitdtsmodul
zur wirksamen Erhdhung der Zug- und Biegezug-
festigkeit von geeigneten PCI-Bodenausgleichs-
massen.

B Geringe Aufbauhdhe des Systems mit geeigneten
PCI-Bodenausgleichsmassen ab 5 mm.
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. Untergrundvorbehandlung gemai dem

Technischen Merkblatt der eingesetzten
PCI-Produkte. Vorhandene Risse missen
nicht kraftschllissig geschlossen werden.

. Grundierung mit PCI VG 2.
. Wenn erforderlich, PCI Armiermatte GFS

im Rissbereich in eine Vorspachtelung mit

a) PCI STL 39 einlegen. Nach erfolgter
Trocknung dartber mit PCI VG 2
zwischengrundieren oder

b) PCI HSP 34 einlegen. Bodenausgleich
in diesem Fall frisch in frisch aufbringen.

. PCI Armiermatte GFM Uber die gesamte

Flache auslegen.

. Bodenausgleich auf den ausgelegten PCI

Armiermatten mit PCl HSP 34 in einer
Mindestschichtdicke von 5 mm.

¥

«

Lieferform/Art.-Nr.
100-m-Rolle (= 90 m?)/810
RollenmaB: 100 Ifm x 0,90 m

Lieferform/Art.-Nr.
100-m-Rolle (£ 60 m?)/811
RollenmaB: 100 Ifm x 0,60 m

Universal-Vorstrich PCI VG 2

Anwendungsbereich
= Fir Béden im Innenbereich.
®m Zum Grundieren vor dem Auftragen von
Bodenausgleichsmassen.
® Zum Grundieren auf
— saugfahigen Untergriinden wie Zement-,
Calciumsulfat- oder Magnesitestrichen,
Gussasphaltestrichen
— nicht saugenden Untergriinden wie
Fliesenbeldagen und Beschichtungen
— Terrazzobdden
— Spanplatten, OSB-Platten und Holzdielen-
bbden
— Untergrinden mit vorhandenen wasser-
festen Belagskleberresten aus Dispersions-
oder Reaktionsharzklebern.

Materialbasis
Modifizierte Polymerdispersion.

Eigenschaften
® Sehr emissionsarm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS.
= Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet,
weil emissionsarm (RAL UZ 113).
Lésemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D 1.
Mit Wasser 1 : 2 verdinnbar, je nach Untergrund.
Geringe Spritzneigung beim Auftragen.
Kontrollfarbe gelblich-orange; ermdglicht
gute Flachenkontrolle.
Verhindert Blasenbildung und zu schnellen
Wasserentzug beim Untergrundausgleich.

Verbrauch

Ca. 50 —150 ml/m? je nach Untergrundbeschaffenheit.

Standfeste Spachtelmasse leicht PCI STL 39

Anwendungsbereich

= Frinnen.

u Vor der Verlegung von
— textilen und elastischen Bodenbelagen
— zu verklebendem Parkett oder Laminat.

= Zum Ausgleich von Vertiefungen, Lochern,
Bodenunebenheiten und zum Ausbilden
von Keilen auf zementaren Untergriinden,
Calciumsulfatestrichen, Gussasphaltestrichen,
Spanplatten und Holzdielenbdden.

B Zum Ausbessern von Treppenstufen und
Podesten.

®m Zum Vorspachteln bei PCI Armiermatte GFM.

® FUr Schichtdicken von 0,5 bis 50 mm.

Materialbasis
Spezialzement mit Zusétzen und Leichtflllstoffen.

Eigenschaften

u Sehr emissionsarm PLUS,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

= Mit dem blauen Engel ausgezeichnet,
weil emissionsarm (RAL UZ 113).

® Chromatarm; Giscode ZP 1.

B Plastische Konsistenz, standfest.

u Schnelle Durchhértung.

= Sehr ergiebig, niedriger Verbrauch.

Verbrauch

Ca. 1,2 kg/m* und mm Schichtdicke.

Holzboden-Spachtelmasse PCI HSP 34

Anwendungsbereich

= Frinnen.

B Zum Spachteln und Nivellieren von B&den vor
der Verlegung von
— textilen und elastischen Bodenbelagen
— zu verklebendem Parkett oder Laminat.

B Zum Ausgleichen von Holzdielenbdden,
Spanplatten und OSB-Platten.

B Geeignet zum Ausgleichen von Betonbdden,
Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt- und
Magnesitestrichen sowie auf keramischen
Fliesenbelédgen oder auf Beschichtungen.

® Geeignet als FUll- und Vergussmasse flr
Warmwasser-FuBbodenheizungen, die fur eine
dinnschichtige Einbettung empfohlen werden.

® FUr Schichtdicken von 3 bis 60 mm; im PCI-
System-Verbundausgleich von 5 bis 60 mm.

Materialbasis
Spezialzement mit Zusatzen.

Eigenschaften
® Sehr emissionsarm PLUS,

GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
= Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet,
weil emissionsarm (RAL UZ 113).
Chromatarm; Giscode ZP 1.
Faserarmiert, vermindert Rissbildung.
Staubarm; reduzierte Staubentwicklung beim
Offnen, Ausschutten und Anriihren.
u Leicht verlaufend, mit Rakel stehend verarbeitbar.
® Pumpfahig.
u Begehbar nach ca. 3 Stunden.

Verbrauch
Ca. 1,6 kg/m? und mm Schichtdicke.
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Lieferform/Art.-Nr.
15--Gebinde/4135
5--Gebinde/4136

Lieferform/Art.-Nr.
4-kg-Beutel/4222
20-kg-Sack/4220

Lieferform/Art.-Nr.
25-kg-Sack/4204




Mit System verlegen

PCI Augsburg GmbH
PiccardstraBe 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49(821) 5901-0

Fax +49(8 21) 5901-372
www.pci-bodenleger.com

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15/Top 22 - 1010 Wien
Tel. +43(1)5 1204 17

Fax+43 (1) 512 04 27
www.pci-bodenleger.com

PCI Bauprodukte AG
Im Tiergarten 7 - 8055 Zurich
Tel. +41(58)95821 21
Fax +41(58)9583122

. Zertifiziertes Qualitats-
vvww.pm—bodenleger.com managementsystem

1S0 9001

Telefonischer PCIl-Beratungsservice
fiir anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171
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Oder direkt per Fax: PCI Augsburg GmbH, PCI Augsburg GmbH, 0
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PCI Augsburg GmbH Werk Hamm Werk Wittenberg S
Fax +49 (8 21) 59 01-419 Fax +49 (23 88) 3 49-252 Fax +49 (34 91) 6 58-263 3
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